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【 疇譴強 コンクリ ー ト床版の取替え施工時の鋼桁補強J

コンクリ ー ト床版の取替え施工時には、 施工時間と施工空間が確保されるだめ、 鋼桁の補強も

効率的に行えます。

--ば
縦桁下フランジ位置での当て板補強の施工状況
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補強完了後
棧梁名：富根橋／発注者：秋田県

い四」 ー ト技衛 ビニロン短繊維混入の超速硬コンクリートの適用J

床版拡幅時の間詰め部には、 ひび割れが多く発生することから鋼繊維入りの超速硬コンクリート

を用いてきましだ。しかし、 鋼繊維は発錆することから表面に露出する場合には耐久性に配慮し、

ビニロン短繊維の使用によりその代用を図っています。
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試験練りでの施工確認 実施工での打ち込み状況
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ビニロン短繊維混入効果の一例
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